Lakka

Kayttokohteet
Poltettujen tiilien ja kalkkihiekkatiilien muuraukseen
sisé- ja ulkotiloissa.

Tydolosuhteet

Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi laastin, tiilien
ja ilman lampdtilaksi suositellaan yli +10 °C.
Kylmemmaéssa lampdotilassa lisdaineet eivat toimi
kunnolla ja sementin reaktio hidastuu tai pysahtyy
kokonaan. Alle +5 °C lampdétilassa rakenne suojattava
ja lammitettdva vahintddn 2 - 3 vuorokautta
muurauksen  jalkeen, jotta ns. jaatymislujuus
saavutetaan. Tuore muuraus ei saa kuivua liian
nopeasti tuulen tai korkean lampétilan vuoksi, vaan se
tulee suojata tai jalkihoitaa esim. vesisuihkeella tai
muurausajankohta tulee vaihtaa otollisemmaksi. Tiilien
tulee mielellaan olla kosteita, mutta ei markia.

Sekoitus

Sakillinen laastia sekoitetaan porakonevispildlla tai
betonimyllyssa 3 - 3,5 litraan puhdasta vetta.
Laastijauhe lisdtddn puhtaassa sekoitusastiassa
olevaan puhtaaseen huoneenldmpdiseen veteen. Kun
koko pulverimddra on sekoitettu veteen, jatketaan
sekoitusta noin 3 minuuttia, betonimyllyssd 7 - 10
minuuttia, kunnes massa on tasainen, notkea ja ilman
paakkuja. Kylmissa olosuhteissa voi kayttaa lamminta
vettd (max +35 °C). Kayttbaika vedenlisdyksestd on

noin 2 tuntia. Kayttbaika lyhenee laastin ja/tai
ulkolampétilan noustessa.
Kalkkihiekkatiilien muuraukseen suosittelemme

Ohutsaumalaastia.

Kovettumisaika
Kovettumisaika on riippuvainen sauman paksuudesta,
ilman ja tiilien l&mpdtilasta ja kosteudesta seka
ilmanvaihdosta.

Tydvélineiden pesu ja tuotteen havitys

Tyovélineet pestaan vedella valittémasti tydvaiheen
paatyttyd. Kuivunut laasti poistetaan mekaanisesti.
Tuotetta ei saa paastad viemariin. Jauhe ja kovettunut
tuote voidaan havittda rakennusjatteend. Paperisakki
voidaan polttaa.

Laadunvalvonta

Muurauslaastin laatua valvotaan Inspectan ohjeiden
mukaisesti ja virallisena valvojana toimii Inspecta
Sertifiointi Oy. Lakan Betonilla on kayt6ssd myds
sertifioitu 1ISO9001 laatujarjestelma.

Varastointi

Varastoidaan kuivassa tilassa irti maasta (lavalla)
kosteudelta  suojattuna. Laasti sailyy oikein
varastoituna suljetussa pakkauksessa yhden vuoden
valmistuspaivasta.
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Muurauslaasti M 100/600

Tekniset tiedot

Sideaine Sementti
Runkoaine Luonnonhiekka
Lisédaineet Ominaisuuksia
parantavia lisdaineita
Vari Perusvari harmaa,
lisdksi 12 varia
Suurin raekoko n. 4 mm
Vedentarve (1/25kg) n. 3-35
Valmista massaa 13-14
(1/25kQg)
Kayttbaika n. 2 tuntia
vedenlisayksestéa
Menekki n. 1,2 - 1,8 kgttiili
Lujuusluokka M5
Pakkauskoko 25, 500 ja 1000 kg
ORGANISATION
CERTIFIED BY
Inspecta
1SO 9001
1SO 14001
Tydsuojelu
Sisdltaa portlandsementtia.  Arsyttaa  silmia,
hengityselimid ja ihoa. Estettdvd pdlyn
muodostuminen ja leviaminen tai kaytettava

hengityssuojainta. Varottava aineen joutumista
iholle ja silmiin. Aineen jouduttua silmiin
huuhdeltava valittomasti runsaalla vedelld ja
mentava laakariin.

HUOM!

Tama on yhteenveto tuotteen ominaisuuksista, ei
taydellinen tyoselitys. Tyoselitykseen ja muihin
tyGvaihetta koskeviin ohjeisiin on tutustuttava
huolellisesti ennen tydn aloittamista. Kayttdjan on
tarvittaessa osoitettava, ettd tyGvaiheita koskevia
ohjeita on noudatettu.
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