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Lakka Paksurappaus-eristejarjestelma on jarjestelma, jossa eristeena kaytetaan rappausvil-
laa. Rappaus on kuumasinkitylla terasverkolla lujitettu kolmikerrosrappaus, jossa eristeker-
roksen ankkurointiin kaytetdan ruostumattomia teraskiinnikkeita.

Alusta

Betoni, tiili, kevytbetoni seka kohteet, joista vanha rappaus on poistettu. Vanha irtonainen
laasti poistetaan vahingoittamatta alustaa. Alusrakenteen eli lAmmoneristeiden kiinntysalus-
tan tulee olla ehja, tiivis seka riittavan suora ja luja. Alustan tulee lisaksi olla sula ja kuiva.
Alustan halkeamat tulee tayttda kalkkisementtilaastilla. Tarvittavat pohjanoikaisut tehdaan
Lakka KS Fiber 25/75 tai Lakka KS 35/65 -laastilla. Rappaustyon tieltd poistetaan hairitse-
vat pintakiinnitykset, kuten pellitykset ja syoksyputket. Vesiohjaukset jarjestetaan tilapaisesti
esim. muoviputkien tai ns. rannisukkien avulla.

Lammadneristeiden kiinnitys

Kiinnikkeita kaytetaan 4-6 kpl/m? riippuen alustan lujuudesta. Kiinnikkeiden vali saa olla enin-
tddn 600mm. Kohteen rakennesuunnittelija mitoittaa tarvittavan kiinnikemaaran. Eristelevy-
jen asennus aloitetaan sokkelin liittymasta, johon asennetaan tarvittaessa linjalauta. Levyt
painetaan rappauskiinnikkeiden l&pi tiiviisti alustaa vasten ja kiinni toisiinsa siten, ettei levy-
jen saumoihin jaa rakoja. Eristeen asennuksen jalkeen kiinnikkeen alapuolelle eristeeseen
tehdaan viilto ja kiinnike taivutetaan viiltoon 45° kulmaan.

Verkotus

Rappausverkko asennetaan pystysuuntaan aloittamalla kiinnitys ylhaalta raystaan reunasta.
Paras tulos saavutetaan verkon ollessa mahdollisimman yhtenaisena mattona. Verkko kiin-
nitetdan lukituslevylla, joka painetaan seindan kiinnitettyyn heilurinakaan. Talloin verkko jaa
suorana kiinnikkeiden varaan oikealle etdisyydelle eristeesta.

Verkot tulee limittdd pysty- ja vaakasuunnassa vahintaan 100 mm. Nurkkiin tehdaan perus-
verkotuksen péaalle lisdverkkokaista, joka kiertyy nurkan kohdalle vahintd&dn 200 mm. Perus-
verkko ja lisaverkko kiinnitetd&n toisiinsa kohdalle osuvilla kiinnikkeilla tai sinkil@illa. Julkisi-
vun aukkojen (ovet, ikkunat) seké parvekelaattojen nurkkiin asennetaan 300x500mm lisa-
verkot 45° kulmaan. Mekaanisille rasituksille alttiit kulmat vahvistetaan nurkkaverkotuksin.
Ikkunoiden ja ovien smyygit voidaan tehda joko rappaamalla tai pellittamalla.

Tartuntarappaus

Tartuntarappaus suoritetaan Lakka KS Fiber 25/75 laastilla siten, ettei rappausverkko peity
vaan jaa tayttorappauksen sisdan. Laastikerros on pidettava kosteana 1-3 vuorokautta kos-
teudesta ja [ampdtilasta riippuen.
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Tayttorappaus

Tayttorappaus Lakka KS Fiber 25/75 tai Lakka KS 35/65 laastilla suoritetaan olosuhteista
riippuen aikaisintaan vuorokauden kuluttua tartuntarappauksesta. Tartuntarappauspinta
kostutetaan tayttérappauslaastin tartunnan varmistamiseksi. Yli 15 mm kolot ja suurempaa
kasvatusta vaativat alueet taytetd&n 1 - 2 vuorokautta aikaisemmin rappausohjureiden teko-
vaiheessa. Tayttolaastikerros levitetaan kasin tai koneellisesti ruiskuttamalla. Tayttorap-
pauksen kerrospaksuus on tyypillisesti 15 - 25 mm.

Yli 20 mm:n paksuinen tayttorappaus tulee tehda useampana kerroksena. Tayttorappaus-
laastin pinta hierretddn karkeaksi, jolloin saadaan hyva tartunta pintalaastille. Rapattua pin-
taa jalkinoidetaan sumuttamalla vetta 2 - 3 vuorokauden ajan olosuhteista riippuen.

Pintarappaus

Perinteisen harmaan pintarappauksen KS 65/35 tai KS 50/50 lisaksi pintarappaus voidaan
suorittaa siihen soveltuvalla varillisella pintalaastilla. Pintarappaus voidaan jattaa ruisku-,
harjaus- tai hiertopinnalle. Vaihtoehtoisesti pinta voidaan my6s maalata kalkki-, kalkki-se-
mentti- tai silikaattimaalilla. Pintarappauksen paksuus on tyypillisesti 3-5 mm.

Liikuntasaumat
Lilkkuntasaumojen osalta tulee noudattaa suunnittelijan ohjeita.

Kaytadnndn neuvoja

Tybsaumojen valttdmiseksi yhtenaiset seindpinnat rapataan yhtajaksoisesti. Tydsauma tu-
lee sijoittaa rapattavan kohteen nurkkiin. Epatasaisen varin ehkaisemiseksi tulee vesiméaa-
ran ja sekoitusajan olla vakio. Myds tasaisilla tydolosuhteilla seka alustan imukyvylla on
suuri merkitys lopputuloksen laatuun. Yksityiskohtaisempi kuvaus tydolosuhteista kerrotaan
tuotekorteissa.

Huomioitavaa

Rappaustyotd tehdesséa seka vahintaan kolme péivaa rappauksen jalkeen tulee pinnat suo-
jata suoralta sadevedelta ja jalkihoitaa vesisumulla (lian nopean kuivumisen estamiseksi).
Rappauksen liian nopea kuivuminen voi johtaa sen halkeiluun ja irtoamiseen.

Huolto-ohje

Kalkki- ja sementtisideaineisille mineraalisille pinnoitteille on luonteenomaista vaalean
kalkki- ja suolaharmeen muodostuminen rappauksen pintaan materiaalien kuivuessa tai sa-
teen kohdistuessa tuoreeseen rappauspintaan. Kyseessa on ulkonaollinen haitta, eika talla
ole vaikutusta pinnoituksen elinkaareen. llmi6 korostuu erityisesti tummilla varisavyilla. Rap-
pauspinnan tasavarisyytta voidaan tarvittaessa parantaa maalaamalla rappaus silikaatti- tai
Lakka silikonihartsimaalilla. Sadevesien suunniteltu johtaminen pois julkisivuilta edesauttaa
rapatun pinnan puhtaana pysymista seka ehkéisee sadevedesta johtuvaa rapautumista.

Lisatiedot: BY 57 Eriste- ja Levyrappaus 2011
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